
 

LAUDO DE ANÁLISE EMBALAGEM 
Edição: 13/10/2023 
Página: 1 de 1 

Tampa com Lacre 15mm Referência 002 

OP: Lote: 

Fab: Val: 
 

Análise (Dimensional/Física/Visual) 

Análise Especificação Resultado 

Peso (g) 1,50 a 2,00 Conforme especificação 

Altura total (mm) 27,00 a 28,00 Conforme especificação 

Diâmetro da rosca (mm) 13,00 a 14,00 Conforme especificação 

Diâmetro externo do lacre 
(mm) 

18,00 a 19,00 Conforme especificação 

Visual 

Deverá estar bem formado, 
isento de rebarbas, fissuras, 

rachaduras, bolhas, manchas e 
partículas estranhas. 

Conforme especificação 

Coloração Branca Conforme especificação 

Rompimento lacre tampa 
O lacre deve romper durante a 

abertura do frasco 
Conforme especificação 
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